O
AMBERLITE® IR120 Na

ROHM Zywica jonowymienna silnie kwasna

DANE TECHNICZNE

AMBERLITE IR120 Na jest silnie kwasowa zywica
kationitowa o strukturze zelowej typu sulfonianéw
polistyrenowych. Uzywana jest w zmiekczaniu wody

(w formie Na't) oraz w demineralizacji wody (w

formie HY) w systemach z regeneracja
wspotpradowa.

o

Gtéwna wlasciwoscia tej zywicy jest doskonata
stabilnos¢ fizyczna, chemiczna oraz termiczna, dobra
kinetyka wymiany jonowej i wysoka zdolnosé
jonowymienna

WEASCIWOSCI

Matryca usieciowany polimer styrenowy
Grupy funkcyjne Sulfoniany

Postac fizyczna Ziarna koloru bursztynu

Posta¢ jonowa w formie dostawy Nat

Catkowita zdolno$¢ jonowymienna [ >2.0 eq/L (Na*t forma)
Higroskopijnos¢ ! 45 do 50 % (Na* forma)

Waga w stanie dostawy 840 g/L.

Ciezar wlasciwy
Wielkos¢ czastki
Wspétczynnik jednorodnosci

Wielkos¢ efektywna
(1

Podziarno

Maksymalne odwracalne pgcznienie
Odporno$é¢ chemiczna

1
[ Wartos¢ umowna
Metodyka badan dostepna na zyczenie.

1.26 do 1.30 (Na* forma)

<19

600 do 800 um

<0.300 mm : 2 % max

Nat — H*: 11 %

Nierozpuszczalna w kwasach i zasadach oraz
w typowych rozpuszczalnikach

SUGEROWANE WARUNKI PRACY

Minimalna wysokos¢ zloza
Robocze nat¢zenie przeptywu
Regenerant

Poziom (g/L)
Stezenie (%)
Natezenie przeptywu (OZ / h)
Minimalny czas kontaktu
Wypieranie - powolne ptukanie
Szybkie ptukanie

* 1 OZ (Objetosé ztoza) = 1 m cieczy na m zywicy
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700 mm

5 do 40 OZ*/h

HCl H,SO4 NaCl
50do 150 60do240  80do 250
5do8 0.7do 6 10

2do5 2 do 20 2do 8

30 minut

2 OZ z przeptywem jak przy regeneracji
2 do 4 OZ z przeptywem jak przy pracy
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WYDAJNOSC

Robocza zdolnos¢ jonowymienna zalezy od kilku
czynnikow np.: sktadu chemicznego wody i
warunkéw regeneracji. Dane inzynieryjne zawarte w
specyfikacjach EDS 0262 A, EDS 0264 A i EDS
0265 A dostarczaja informacji jak obliczy¢ robocza
zdolno$¢ jonowymienng i wyciek jonéw w
systemach z regeneracja wspoipradowa.

CHARAKTERYSTYKA
HYDRAULICZNA

Wykres 1 pokazuje ekspansj¢ zloza AMBERLITE
IR120 Na, jako funkcj¢ natgzenia przeplywu przy
szybkim ptukaniu zwrotnym oraz temperatury wody.
Wykres 2 pokazuje wartosci spadku cisnienia dla
AMBERLITE IR120 Na, jako funkcj¢ roboczego

natezenia przeptywu oraz temperatury wody.

Dane dotyczace oporéw przeptywu odnosza si¢ do
poczatku cyklu roboczego z czysta woda i
prawidtowo uwarstwionym ztozem.

OGRANICZENIA W UZYCIU

AMBERLITE IR120 Na nadaje si¢ do zastosowan
przemystowych. Wszystkie inne zastosowania jak: w
przemysle farmaceutycznym, przetworstwie
zywnosci czy uzdatnianiu wody pitnej wymagaja
zaopiniowania przez firm¢ Rohm and Haas w celu
ustalenia ~ wyboru  odpowiedniej  zywicy i
optymalnych warunkéw pracy.

Wykres 1: Ekspansja ztoza Wykres 2: Spadki ci$nienia
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Przeptyw roboczy
Wszystkie nasze produkty sa wytwarzane w fabrykach, ktére posiadaja wazny certyfikat ISO 9002.

Rohm and Haas/lon Exchange Resins - Philadelphia, PA - Tel. (800) RH AMBER - Fax: (215) 537-4157
Rohm and Haas/lon Exchange Resins - 75579 Paris Cedex 12 - Tel. (33) 1 40 02 50 00 - Fax : 1 434528 19

WEB SITE: http://www.rohmhaas.com/ionexchange

AMBERLITE jest nazwa zastrzezong przez firm¢ Rohm and Haas, Philadelphia, U.S.A.

Zywice jonowymienne i adsorbenty polimerowe sa w stanie dostawy zanieczyszczone substancjami organicznymi, pochodzacymi z procesu produkcji.
Uzytkownik powinien ustali¢ dopuszczalny dla danego zastosowania poziom tych zanieczyszczen i wybra¢ technologi¢ ich usuwania. Uzytkownik zapewnia
przestrzeganie przepiséw bezpieczenstwa dot. danego zastosowania. Jezeli nie okres$lono tego wyraznie, Rohm and Haas nie gwarantuje odpowiedniej czystosci
zywic jonowymiennych i adsorbentéw polimerowych w stanie dostawy. W celu uzyskania blizszych szczegétéw prosimy skontaktowaé si¢ z biurem
technicznym firmy Rohm and Haas w Polsce. Kwasne i zasadowe roztwory regeneracyjne sa zrace i nalezy obchodzi¢ si¢ z nimi w sposéb zapewniajacy
odpowiednig ochrong skory i oczu. Kwas azotowy i inne silne utleniacze moga powodowa¢ wybuch w zetknigciu z zywicami jonowymiennymi. Aby unikna¢
nagtych wzrostéw cis$nienia nalezy zadba¢ o prawidtowe zaprojektowanie urzadzen w przypadku zamierzonego uzywania kwasu azotowego lub innych
utleniaczy. Przed uzyciem silnych utleniaczy, ktére beda miaty kontakt z zywicami prosimy zapozna¢ si¢ z odpowiednimi wymogami bezpieczenstwa.

Firma Rohm and Haas nie daje Zadnych gwarancji posrednich lub bezposrednich co do doktadnosci i witasciwosci niniejszych danych oraz bezposrednio
wyklucza jakgkolwiek odpowiedzialnosé¢ firmy wynikajqcq z ich zastosowania. Zaleca sie, aby potencjalni uzytkownicy okreslili we wtasnym zakresie przedatnosé
materiatow i sugestii firmy Rohm and Haas przed ich zastosowaniem. Sugestie dotyczqce zastosowan naszych wyrobéw czy wiqczenie materiatow opisowych z
patentow lub cytowanie poszczegdlnych patentéw w niniejszej publikacji nie powinny byé rozumiane jako zalecenia stosowania naszych wyrobéw nizgodnie z
Jakimkolwiek patentem, czy tez jako pozwolenie bqdz licencja na wykorzystanie jakichkolwiek patentow bedqcych wtasnosciq firmy Rohm and Haas. Karty
bezpieczenstwa i metody okreslajqce obchodzenie si¢ z naszymi wyrobami sq dostepne na zyczenie.
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